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NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM HÀN MA SÁT KHUẤY MỐI HÀN GÓC 
VẬT LIỆU NHÔM 5052

EXPERIMENTAL RESEARCH OF FRICTION STIR CORNER WELDING ALUMINUM 
5052

TS. Vũ Dương
Khoa Cơ khí, Trường Đại học Duy Tân

TÓM TẮT

	 Trong quá trình hàn khuấy sẽ gây ra sự thay đổi tổ chức, ứng suất dư ở các vùng khác nhau ảnh 
hưởng đến tính chất và chất lượng mối hàn. Những thay đổi đó trong mỗi vùng phụ thuộc rất nhiều 
vào quá trình cơ nhiệt khi hàn. Bài báo trình bày quá trình thực nghiệm với các thông số thay đổi trên 
cơ sở bài toán quy hoạch thực nghiệm.

	 Từ khóa: Ma sát khuấy; Quy hoạch; Thực nghiệm; Vật liệu hàn; Mô hình hoá.

ABSTRACT 

            During the stir welding process, it will cause structural change, residual stress in different zones 
affecting the properties and quality of the weld. Those changes in each zone are highly dependent on 
the thermomechanical process of welding. The article presents the experimental process with variable 
parameters on the basis of the experimental planning problem.

	 Keywords: Friction stirring; Planning; Experiment; Welding materials; Modelling.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ  
       
	 Quy hoạch thực nghiệm [1, 2] được 
áp dụng để tìm ra các yếu tố ảnh hưởng chính 
trong quy trình công nghệ, ảnh hưởng của một 
yếu tố đến đối tượng nghiên cứu, sai lệch trong 
quy trình công nghệ, những vấn đề sai hỏng 
của máy, lựa chọn các thông số, mô hình hóa 
toán học của đối tượng nghiên cứu. 
      
	 Dữ liệu thực nghiệm được thu thập và 

phân tích để tìm ra các thông số công nghệ tốt 
nhất với số lượng thí nghiệm ít nhất.

2. VẬT LIỆU THÍ NGHIỆM

	 Vật liệu hợp kim nhôm được lựa chọn 
trong thí nghiệm này là mác 5052, có nhiều ứng 
dụng trong ngành đóng tàu, chế tạo máy bay, ô 
tô, thiết bị lạnh, do có độ bền và giãn dài cao, độ 
chịu mỏi tốt với trọng lượng riêng thấp [ 4]. 
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	 Thành phần vật liệu hợp kim nhôm 5052:

Nguyên 
tố Al Mn Fe Cu Mg Si Zn Cr

Tổng các 
nguyên 
tố khác

Hàm 
lượng 
(%)

Còn lại 0.0-0.1 0.0-0.4 0.0-0.1 2.2-2.8 0.0-0.25 0.0-0.1 0.15-0.35 0.0-0.15

           Thành phần vật liệu thép dụng cụ - H13 [ 3]:

Nguyên 
tố

 C Mn P S Si Ni Cr Mo Ti Co Các 
nguyên 
tố khác

Fe

Hàm 
lượng 
(%)

0.35 0.3 < 0.01 <0.01 1.0  - 5.0 1.5 - -  1.0 Còn 
lại 

3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

	 Kích thước mẫu hàn có chiều dài 200 
mm, rộng 100 mm, dày 5 mm. Quá trình hàn 
sử dụng dụng cụ có đầu khuấy tiêu chuẩn có 
ren được chế tạo từ thép dụng cụ H13. Mô hình 
thực nghiệm [5]:

	 - Hàm mục tiêu là độ bền kéo. Áp dụng 
mô hình quy hoạch thực nghiệm Box-Behnken 
để xác định mức độ ảnh hưởng và tối ưu hoá 
các thông số quá trình. 

	 - Các thông số thay đổi [6, 7, 8]: tốc 
độ quay đầu hàn, ký hiệu là n, đơn vị (v/ph); 
vận tốc hàn, ký hiệu là Vh, đơn vị (mm/ph) và 
đường kính vai hàn, ký hiệu là d, đơn vị (mm).
    
	 Thí nghiệm được thực hiện trên máy 
phay CNC VP3000, công suất 5,5 kW và tốc độ 
quay lớn nhất 4000 v/ph.

        Máy phay CNC có thể cài đặt được tốc 

độ quay và tốc độ hàn theo chương trình gia 
công được lập trình sẵn. Chỉ có lực dọc trục là 
khó có thể kiểm soát được trên máy phay thông 
thường. Trên máy phay, chiều sâu xâm nhập 
của vai có thể thay thế cho thông số lực dọc 
trục. Khi tăng chiều sâu xâm nhập của vai, lực 
dọc trục sẽ tăng theo do phản lực giữavai dụng 
cụ và vật liệu với đe hàn. Hơn nữa, trên những 
máy hàn ma sát khuấy chuyên dụng, việc kiểm 
soát và duy trì lực trong suốt quá trình hàn 
cũng hết sức khó khăn, trong khi đó chiều sâu 
xâm nhập của vai có thể được duy trì dễ dàng. 
Do đó, ta có thể sử dụngthông số chiều sâu xâm  
nhập của vai đại diện cho lực dọc trục.

Hình 1. Gá kẹp khi hàn - Nguyên lý hàn mối 
góc ngoài 
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4. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ BÀN LUẬN 

	 Mối hàn góc, phôi được kẹp chặt bởi bộ đồ gá bằng thép trên bàn chạy dao của máy phay ( 
sơ đồ nguyên lý trên  Hình 1).

                                   
Bảng 1. Số liệu thực nghiệm:

STT n (v/ph) Vh (mm/ph) d (mm)
1 1000 70 12
2 1400 70 12
3 1000 110 12
4 1400 110 12
5 1000 90 10
6 1400 90 10
7 1000 90 14
8 1400 90 14
9 1200 70 10

10 1200 110 10
11 1200 70 14
12 1200 110 14
13 1200 90 12
14 1200 90 12
15 1200 90 12

	 Chế độ hàn ở mức cơ sở là: tốc độ quay dụng cụ (n) là 1000 v/ph, vận tốc hàn (Vh) là 120 
mm/ph, đường kính vai dụng cụ (D) là 12 mm, chiều sâu xâm nhập vai vào bề mặt vật hàn là 0,15 
mm.

	 Kết quả thực nghiệm và kiểm tra thể hiện như bảng 2.             

Bảng 2. Bảng thông số hàn và kết quả kiểm tra các mối hàn:

STT

Tốc
độ

quay
(v/ph)

Vận tốc
hàn

(mm/ph)

Đường 
kính
vai

(mm)

Kết quả thí 
nghiệm
1 (MPa)

Kết quả thí 
nghiệm
2 (MPa)

Kết quả thí 
nghiệm
3 (MPa)

Giá trị
TB

(MPa)

n Vh d Y1 Y2 Y3 Y
1 1000 80 12 210.774 212.888 213.729 212.464
2 1400 80 12 193.825 194.375 192.617 193.606
3 1000 120 12 213.354 215.813 214.729 214.632
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4 1400 120 12 217.774 218.761 215.223 217.253
5 1000 100 10 223.912 225.255 226.129 225.099
6 1400 100 10 208.021 207.708 210.333 208.687
7 1000 100 14 204.542 203.5 205.792 204.611
8 1400 100 14 204.025 204.931 203.125 204.027
9 1200 80 10 209.375 207.803 211.292 209.25

10 1200 120 10 221.092 223.765 222.587 222.481
11 1200 80 14 196.563 194.958 197.958 196.493
12 1200 120 14 208.708 210.133 209.833 209.558
13 1200 100 12 209.75 212.042 210.958 210.917
14 1200 100 12 212.417 211.708 208.042 210.722
15 1200 100 12 212.333 209.208 210.833 210.791

	 Kết quả tính toán và kiểm tra kết quả 
trên phần mềm Minitab là giống nhau.
                   
	 Sau khi tính toán và kiểm tra xử lý số 
liệu bằng phần mềm, mức độ ảnh hưởng của  
các thông số hàn và giá trị tối ưu của chúng lần 
lượt được thể hiện trong hình 2 và hình 3.

Hình 2. Mức ảnh hưởng của các thông số hàn.
           

 
Hình 3. Tối ưu các thông số hàn

  
Hình 4. Mặt phẳng đáp ứng của σk với tốc độ quay n 

(v/ph) và vận tốc hàn (mm/ph)
 

Hình 5. Mặt phẳng đáp ứng của σk với tốc độ quay n 
(v/ph) và đường kính vai (mm)
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Hình 6. Mặt phẳng đáp ứng của σk với vận tốc hàn 

(mm/ph) và đường kính vai (mm)
	
	 Thông số tối ưu tại các yếu tố: n = 1000 
v/ph, v = 109.4949 mm/ph và d = 10 mm, với 
giá trị độ bền  kéo đạt được là 225.4247 MPa. 
Các mối hàn được kiểm tra cơ tính, soi tổ chức 
tế vi, đo độ cứng tế vi và chụp X-Ray để đánh 
giá và bàn luận.

5. KẾT LUẬN  

	 Mối hàn được thực hiện trên máy phay 
CNC với các điều kiện khác nhau, trong miền 
thông số đã xác định mối hàn hình thành tốt, 
không khuyết tật, đảm bảo cơ tính tốt và đạt tổ 
chức hạt mịn.

	 Qua kết quả thực nghiệm, tính toán xử 
lý số liệu đã khẳng định được độ chính xác của 
mô hình nhiệt, kết quả mô phỏng và việc lựa 
chọn xác lập mô hình để nghiên cứu quá trình 
hàn. Mặc dù có nhiều thông số ảnh hưởng đến 
chất lượng mối hàn như đã trình bày ở phần 
trước nhưng qua kiểm tra (đặc biệt là tổ chức tế 
vi và độ bền kéo), đánh giá và phân tích thì có 
thể khẳng định rằng ba thông số (tốc độ quay 
dụng cụ hàn, vận tốc hàn và chiều sâu xâm nhập 
của vai dụng cụ vào vật hàn) có tác động nhiều 
nhất đến chất lượng mối hàn.

	 Miền thông số thích hợp cho mối liên 

kết hàn góc hợp kim nhôm 5020 có chiều dày 
tấm 5 mm là tốc độ quay 1000 (v/ph), vận tốc 
hàn 110 (mm/ph), đường kính vai dụng cụ là 10 
mm, hệ số WP từ 4 - 7 và chiều sâu xâm nhập là 
0,1 mm.
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